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Ｄ－３  ロックウールの吹付け材は大丈夫ですか。 （平成25年４月１日更新） 

【答】 

ロックウールは岩綿（がんめん）ともいわれており、珪酸質岩石、玄武岩、石灰石、スラグな

どを熱溶解させ、これを人工的に繊維化したものでアスベストとは別の物質です。ロックウール

の繊維は非結晶質で径が３～10μｍとアスベスト繊維の数十～数百倍となっています。（アスベ

スト（クリソタイル）の繊維径は約0.03μｍ） 

  昭和 55 年までの工事では、吹付けロックウール材にも５％以下のアスベストが含まれていまし

た。吹付けロックウールの湿式工法については、平成元年までの工事では、アスベストを含有し

ているものがある可能性があります（一部の商品には平成元年以降も含有されているケースもあ

るため調査する必要があります）。 
 


